Таблица химической устойчивости материала компонентов клапана к воздействию различных химических веществ. Данные в таблице следует рассматривать только в качестве общей инструкции.
Устойчивость материала зависит от условий эксплуатации, таких как давление, температура, статическое или динамическое напряжение, концентрации примесей в теплоносителе.
———————————————— 
1 – отлично;
2 – хорошо;
3 – не рекомендуется;
4 – запрещено;
- – данных нет.
            Температуры:
[bookmark: _GoBack]В – горячая;
С – холодная;
Та – комнатная.

